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Awatricn Derigs

Privire de ansamblu a sistemului de profile
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Descrierea sistemului
Caracteristici principale
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Awatricn Derigs
PVC Extrusiontechnik

@ Profile cu structura hexacamerala cu
adancimea constructiva de 70mm.
Se remarca designul exterior prin
suprafete poligonale si muchii rotunjite.

Armaturi dimensionate pentru a face
fata oricaror solicitari.

Garnituri din TPE termosudabile
in culorile gri sau negru.

7
7
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Posibilitatea montarii de sticla
termoizolanta cu grosimea de
pana la 44mm.

Drenaj controlat al apei si ventilarea @
camerelor prin intermediul sistemului
de canale executate in rama si cercevea.
Baghete de fixare a sticlei in doua
variante de design exterior: rotund J , 5 (D
sau poligonal. —
Falt pentru feronerie cu pozitia axei THE /
la 13mm. 2
CIiplslluri pentru fixarea proﬂlglfor . ; i ]
auxiliare si pentru un montaj facil. {93.70101
I
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Tipologii de produse realizabile

Fereastra fixa Fereastra cu Fereastra batanta Fereastra Fereastra Fereastra fixa cu
cercevea fixa oscilo-batanta oscilanta montanti in cruce
Fereastra fixa cu Fereastra fixa cu Fereastra ocilo-batanta  Fereastra oscilo-batantd  Fereastra oscilo-batanta
montanti in cruce baghete aplicate cu montanti in cruce cu montanti in cruce cu baghete aplicate
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Descrierea sistemului
Tipologii de produse realizabile

PVC Extrusiontechnik

Fereastra cu 2 canate: Fereastra cu 2 canate cu montant: Fereastra cu 2 canate cu montant mobil:
fix + oscilo-batant oscilo-batant + oscilo-batant batant + oscilo-batant

Fereastra3 canate:
fix, oscilo-batant, fix

Fereastra 3 canate:
batant, fix, oscilo-batant

Fereastra 3 canate:
oscilo-batant, oscilant, oscilo-batant

Fereastra oscilo-batanta Fereastra oscilo-batanta

cu supralumina fixa cu sublumina fixa

Fereastra 3 canate cu montant mobil:
oscilo-batant, batant, oscilo-batant

1]

Fereastra oscilo-batanta
cu supralumina oscilanta
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Descrierea sistemului
Tipologii de produse realizabile

Fereastra 2 canate:

Fereastra 2 canate cu montant: Fereastra 2 canate cu montant mobil:
fix, oscilo-batant cu supralumina fixa

oscilo-batant, oscilo-batant batant, oscilo-batant
cu supralumina fixa cu supralumina mobila

Fereastra usa Fereastra usa

Fereastra usa Fereastra usa Fereastra usa
oscilo-batanta oscilo-batanta oscilo-batanta oscilo-batanta oscilo-batanta
cu montant cu montanti cu baghete aplicate cu supralumina
Fereastra usa 2 canate Fereastra usi 2 canate
batant, oscilo-batanta batant, oscilo-batanta

Fereastra usi 2 canate
batant, oscilo-batanta
cu supralumina 5

cu montanti
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Descrierea sistemului
Tipologii de produse realizabile

EEamplast
[ [ |

Awatricn Derigs
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Fereastra usa 2 canate: Fereastra usa 4 canate
fix, paralele oscilant-culisant pliant-culisanta

)

Usd intrare 1 canat Usa intrare 1 canat Usa intrare 2 canate
cu montanti inclinati cu panou decorativ cu montanti

an

Fereastr3 Fereastr3 Fereastra Fereastra Fereastra
triunghiularé fix rotunda fixa 1 canat trapezoidala 1 canat arcada 1 canatarcadia
oscilo-batanta oscilo-batanta oscilo-batantd

si supralumina
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Descrierea sistemului
Tipologii de produse realizabile
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Fereastra Fereastra 2 canate arcada:
2 canate rotunda: fix, oscilo-batant si supralumina
fix, oscilant

Ansamblu arcada:
/\ Fereastra usi cuplata 2 panouri laterale fixe

Usiintrare 1 canat
arcada

Scurta prezentare a sistemului

Profilele - sunt realizate prin procedeul de extrudare utilizand un amestec de pulbere de pvc virgin si aditivi cu rol de
imbunatatire a comportamentului profilelor la factorii de mediu externi ( ploaie, vant, radiatie UV).

- culoarea profilelor poate fi alba , gri - sau maro .

- suprafetele exterioare vizibile pot fi laminate cu folii decorative cu culori uni sau decoruri imitatie de lemn

crem

gri argintiu gri antracit rosu rubiniu maro inchis verde albastru otel
stejar argintiu anegre auriu stejar auriu stejar terra stejar montana mahon cires piemont
tabac

- adancimea constructiva a profilelor este de 70mm
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Scurta prezentare a sistemului
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Profilele - se debiteaza prin taiere la unghi si se imbina prin lipire la cald (topire si presare); montantii se imbind mecanic cu

ajutorul unor conectori metalici; profilele cercevea de usa utilizeaza la colturi coltari sudabili pentru cresterea
rigiditatii torsionale a canatului

Armaturile - pentru rigidizarea profilelor din pvc si pentru anularea fenomenelor de dilatare si contractie datorate variatiilor
de temperatura, toate profilele se armeaza cu armaturi din otel cu grosimea de minim 1,5mm, fixarea facandu-se
cu suruburi autofiletante dispuse la distanta de maxim 400mm (250mm pentru cele color)

Dimensiuni canate - dimensiunile maximale ale canatelor in functie de tipul profilului, armatura folosita si solicitarea la vant
se regasesc sub forma de diagrame in documentatia tehnica detaliata

Garniturile de etansare - sunt din TPE (elastomer termoplastic), sunt preinstalate din fabrica si se lipesc odata cu profilele

Drenajul apei - se realizeaza cu ajutorul unor canale interioare si exterioare cu dimensiunile de 5x30mm la intervale de
maxim 600mm pe laturile orizontale inferioare

Echilibrarea presiunii de vapori - se realizeaza cu ajutorul unor canale interioare si exterioare cu dimensiunile de 5x30mm
pe laturile orizontale superioare (2 buc.)

Ventilarea camerelor exterioare ale profilelor (profile color) - se realizeaza cu ajutorul unor canale interioare si exterioare cu

dimensiunile de 5x30mm in mod asemanator celor pentru drenaj,
pe laturile orizontale superioare si verticale in partea superioara

Feroneria - se utilizeaza feroneria speciala destinata tamplariei din pvc cu piesele de blocare specifice seriei

Sisteme de ventilatie - exista posibilitatea montarii de sisteme de ventilatie in varianta inglobarii in profilul rama sau in canat
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Caracteristici de performanta ale sistemului
Scurta prezentare a principalelor caracteristici de performanta

Rezistenta la incarcarea data de vant - incercarile asupra ferestrelor si usilor exterioare pietonale se realizeaza conform
EN 12211. Deformarile elementelor ramei ( montanti, traverse) se determina prin
calcul sau prin incercare.

Rezultatele trebuie exprimate conform EN 12210 cap.4.14.
Calculul de dimensionare a armaturilor elementelor tamplariei va tine cont pozitio-
narea cladirii, forma acesteia si inaltimea de montaj a tamplariei

Permeabilitatea la aer - incercarile se efectueaza conform EN 1026 atat la presiuni de incercare pozitive cat si negative.
Rezultatele incercarilor se exprima conform En12207

Etanseitatea la apa - incercarea se realizeaza conform EN 1207, iar rezultatele se exprima conform EN 12208.

Performanta acustica - izolarea acustica se poate evalua in doua moduri: prin testare de laborator conform EN ISO 140-03
sau determinare din tabel conform SR EN 14351-1+A2:2016 anexa B

Transmitanta termica - transmitanta termica pentru ferestre si usi se poate determina in mai multe feluri:
a. tabelar conform EN ISO 10077-1:2006, tabelul F.1
b. prin calcul conform EN ISO 10077-1 si EN ISO 10077-2
c. prin incercare de laborator prin metoda “cutiei calde”" conform EN ISO 12657-1 si EN ISO 12657-2

Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta - dispozitivele de siguranta (amortizoare si opritoare, limitatoare de
deschidere, etc) trebuie sa poatd mentina timp de 60 de secunde
canatul usii sau al ferestrei pe pozitie in timp ce se aplica o forta
de 350 N. Aceasta valoare de prag trebuie demonstrata prin incer-
cari conform EN 14609 sau EN 948

Substante periculoase - producatorul tamplariei in functie de nivelul de informatii pe care le detine trebuie sa stabileasca
acele materiale din cadrul produsului finit care pot produce emisii de substante daunatoare igienei,

sanatatii sau mediului. Declaratia de performanta a produsului va fi intocmita in functie de cerintele
legale ale fiecarei tari.

Reactia la foc - performantele tamplariei privind comportamentul la foc se determina prin incercari de laborator conform
SR EN ISO 11925-2:2020
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Caracteristici de performanta ale sistemului
Valori caracteristici de performanta
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Familia de produse tip A: Ferestre fixe si mobile cu unul sau mai multe canate cu sau fara montanti ficsi

Fereastra fixa

Fereastra cu
cercevea fixa

Fereastra batanta Fereastra

oscilo-batanta

Fereastra cu 2 canate:
fix + oscilo-batant

i

Fereastra3 canate:
fix, oscilo-batant, fix

Fereastra 3 canate:

oscilo-batant, oscilant, oscilo-batant

Fereastra oscilo-batanta
cu supralumina fixa

Fereastra cu 2 canate cu montant fix:
oscilo-batant + oscilo-batant

Fereastra oscilo-batanta
cu sublumina fixa

Caracteristica

Descriere esantion testare

Raport de incercare

Valoare sau clasa

Rezistenta la incarcarea
data de vant

C5
Fereastra intr-un canat Nr. 322-5749-1
Permeabilitatea la aer oscilo-batanta /14.06.2021 4
L x H (1230mm x 1480mm) INCERC
Etanseitatea la apa 9A
Transmitanta t ica 2 e
als (' a f? )erm|ca Ansamblu rama - cercevea - software Dartwin 1,36 W/m’K
protiie Frame composer

Performanta acustica

Fereastra intr-un canat

tabelar
SR EN 14351-1+A2:2016

min. 33 db(-1;-4)

Capacitatea de rezistenta
a dispozitivelor de siguranta

npd*

Reactia la foc

Fereastra in doua canate
L x H (1000mm x 1200mm)

Nr. 3159
AXA-CERT

b; s2; d0

* - npd (no performance determined)

10
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Caracteristici de performanta ale sistemului
Valori caracteristici de performanta

Familia de produse tip A: Rapoarte de incercare

Cod: F-PG-7.8-01, Ed. 4/Rev. |
URBAN MINISTERUL CERCETARII, INOVARII §1 DIGITALIZARI

INCD - ss— e )
1 c C Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii %
NCER Urbanism si Dezvoltare Teritoriald Durabild URBAN-INCERC o

Laboratorul ICTEISITIE de Cercetare Aplicati si ncercii
Adresa: Str. Prof. Anton Sesan, nr. 37, lasi, 700048
Autorizatie Laborator grad I nr.3516/12.09.2019, eliberati de 1.S.C.
Laborator Acreditat RENAR SR EN ISO 17025 - Certificat L1 320/2018

in Constructii (IHS)

acreditat pentry

INCERCARE

APROBAT, |

Director General INCD ,,URBAN — INCERC”
Conf. univ. dr. arh. Vasile MET

)

SR EN SO [EC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1320

L
RAPORT DE INCERCARE nr. 322 - 5749-1 / 14.06.2021
ilititii la aer, etanseitifii la apd si rezistentei la incarcare din vint

1. Comanda client / Confract: 2054/ 11.11.2020 / ctr. 5749 din 2020

2. Denumirea obiectului de incercat: Fereastra din PVC, culoarc alb, un canat, dr. oscilobatant,
profil RAMPLAST seria 700

3. Client: DYNAMIC SELLING GROUP SA, Galati, Str. Frunzei, Nr. 106

4. Produciitor: DYNAMIC SELLING GROUP SA, Galati, Str. Frunzei, Nr. 106

5. Identificarea metodei utilizate (Procedura Tehnica de Exccutic) /Standardul dupa care se efectucaza
incercarea:

o SREN 1026: 2016 - Ferestre si usi. Permeabilitare la acr. Mctoda de incercare.

« SREN 1027 : 2016 - Ferestre si usi. Etanscitate la apd. Metoda de incercare

© SREN 12211: 2016 - Ferestre si usi. Rezistenta la incircare din vint. Metodd de incercare

o SREN 12207: 2017 - Ferestre si usi. Permeabilitatea Ia acr. Clasificarc.

o SR EN 12208: 2002 - Ferestre si usi. Etanseitatea la apa. Clasificare.

o SREN 12210: 2016 - Ferestre si usi. Rezistenta la incarcare din vant. Clasificare

® SR EN 14351-1+A2:2016 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performantd. Partea 1:
Ferestre si usi exterioare pentru pietoni, cu exceptia caracteristicilor de rezisten(a la foc si etanseitate la

m.
e PTE IHS - 8/01.06, PTE-IHS-8/01.07 si PTE IHS-8/01.17 — INCD URBAN INCERC — IASI
6. Descriera si identificarea obicctului de incercat:

Cod probi: THS - 761 /E1/06.21

Nr. epruvete: |

Dimensiune epruveta: 1230 mm x 1480 mm

Suprafatd probi: 1,82 mp

Raport de Incercare nr. 322 - 5749-1 / 14.06.2021 pag.1/6
Ex. original/eepie nr.: /

Sos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, Bucuresti,Tel: 021.627.27.40; Fax: 021.285.18.52; e-mail: urban-incerc@incd.ro, wwwincd.ro

LABORATOR DE ANALIZE ST INCERCART IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTIT

:R CEl] s
Ava ‘ AXA CERT S.R.L

Autorizat ISC sub nr. 3782/21
AXACERT | Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizat, gecam laminat, termosistem ETICS,
Reactic la foc

Nr. Raport: 3159 Data: 15.11.2022
Client: DYNAMIC SELLLING GROUP SA CONG) Y
m/ produs Profile PVC, RAMPLAST seria SOLID 700 43 ¢

RAPORT DE INCERCARE il
Produs: Profile PVC, culorea alb, RAMPLAST seria SOLID 700

Nr. Raport 3159

1. Introducere:
Prezentul raport se referd la performantele privind reactia la foc performantele ferestrelor si usilor asa
cum sunt ele descrise in standardul de produs SR EN 14351-1+A2:2016 ~ Ferestre si usi. Standard de
produs, caracteristici de performanta. Partea I. Ferestre si usi exterioare pentru pictoni

Prezentul raport este elaborat in acord cu procedurile SR EN 15011925-2:2020 Incercari de reactie la
foc. Aprinzabilitatea produselor care vin in contact direct cu flacara. Partea 2. Incercarea cu sursa
cu o singura flacari.

Abateri de la metoda de incercare nu este cazul

Client: DYNAMIC SELLLING GROUP SA cu sediul in Galati,
Str. Frunzei, Nr. 106, Tel. 0236473077,
e-mail: eugen.stefan@dynamic-sg.ro

Laborator incercare: AXA CERT S.R.L,.Moara Vlasiei, str Agromec nr 3, Jud.
Ilfov, Hala C4/5 , zona B, Tel/Fax: 0746 268015

Elaborat de: AXA CERT SRL, Tancabesti- Snagov -ILFOV
Tel/Fax: 0746 268015

Denumire produs: Profile principale (toc, montant, cercevea) din PVC,
culoare alb, RAMPLAST seria SOLID 700

Proceduri esantionare: Prelevarea probelor a fost efectuata de céitre producator,
fiind puse la dispozitia lui de cétre produca
pe baza de borderou transmitere esantioane

Nr. /data intrarii in
laborator: 21.10.2022

Page 1
5.C. AXA CERT SRL
Tancabesti- Snagov -ILFOV- Tel/Fax: 0311122699
R.C.123/2386/09.09.2010 CUI: RO 27367700
www.axacert.ro office@axacert.ro
Performdm impreund !
FLO36 Ed.1, rev 0

AXACERT

PVC Extrusiontechnik

Cod: F-PG-7.8-01, Ed. 4/Rev. 1
Verificarea menfinerii clasei de permeabilitate la aer: repetarea incercirilor de permeabilitate la aer
(diferenta maxima admisa este 20%):
Proba s-a menfinut in aceeasi clasi de permeabilitate Ia aer.
Faza 3 — testul de siguranta - cu pulsatii (P3) in urmiitoarea secventi:
~Scadere respectiv crestere, fn secvente egale de timp, de Ia 0 Pa Ia + 3000 Pa, menfinere Ia + 3000 Pa
timp 10s, revenire la 0 Pa in max. 10s. dupa care se verifica functionalitatea esantionului prin
deschiderea/inchiderea canaturilor.
Nu s-au constatat deformafii sau alteriri a capacitaii de manevrare.

11. Incertitudinea de misurare: nu a fost solicitata de client.
12. *Opinii si interpretari: -
* Punctul 12 nu este acoperit de acreditarea RENAR
Clasificare esantion incercat:

Clasa de permeabilitate Ia aer — 4
Clasa de etanseitate Ia apa - clasa 9A
Rezistenta Ia incarcare din vant - Clasa C5

NOTE:
Rezultatele incercarii se referd numai la obiectul de incercat.
Raportul de incercare nu trebuie s fic reprodus decit integral fird aprobarea scrisi a laboratorului ce a efectuat

incercarea.
Verificat Intoc
Scf laborator Responsabil
dr. fiz. Monica CHERECHES dr. ing. AdTR) E/
[ £ S dr. fiz. Monica CHERECHES

A

incheierea raportului de incercari.

Raport de incercare nr. 322 - 5749-1 / 14.06.2021 pag.6/6
Ex. origi

‘S0s. Pantelimon 266, 121652, Soctor 2, Bucurest, incercgi inc.

\A LABORATOR DE ANALIZE ST INCERCARI IN ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII
AXA CERT S.R.L.
Autorizat ISC sub nr. 3782/21
Ferestre, usi, fatade cortina, EVI-uri, geam securizal, geam laminat, termosistem
ETICS, Reactie la foc

Nr. Raport: 3161 Data: 15.11.2022
Client: DYNAMIC SELLLING GROUP SA

Sistem/ produs: Fereas PVC, RAMPLAST seria SOLID 700

4. Clasificar domeniu de aplicare

4.1 Referinfa clasificarii

Aceasta s-a efectuat in itate cu SR EN 13501-1:2019

4.2 Clasificare:
Produsul ,, Fereastra PVC, culoare alb, doua canate, stg. oscilobatant si dreapta fix, cu montant,
profil RAMPLAST seria SOLID 700, cchipata cu geam termoizolant dublu® in raport cu reactia la
foc este clasificat:

B
Clasificare suplimentard in raport cu emisia de fum:

2

Clasificare suplimentara in raport cu picaturi/ particule arzande:

do

Formatul clasificarii pentru reactia la foc a
produsele termoizolante pentru conducte li

roduselor pentru constructii, exclusiv pardoselile si
re este:

Comportare la ‘ l

foc Emisie de fum ’ ‘ Picaturi arzinde

B [ s T2 [, [ a4 T 0

‘ Clasificare pentru Reactia la Foc: B s2 d0) ‘

page 10
5.C.AXA CERTSRL
Tancabest- Snagov -ILFOV- Tel/Fax: 0311062699
R.C.123/2386/09.09.2010 CUI: RO 27367700
wwi.axacert ro office@aacertro
Performdim impreund !
FLO36 Ed.1,rev O

11
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Caracteristici de performanta ale sistemului

Valori caracteristici de performanta

Familia de produse tip A: Rapoarte de incercare

Project name:

Transmittance (Uf):
Conductance (Lf2D):
Frame length (Bf):

SOLID 700 -

S.70101 + ?
S.70201

1.3577 W/m?K Internal T: ~ 20.00°C £
0.3525 W/mK  External T: 0.00 °C

113.45 mm

Thermal transmittance (Uf) computation performed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

Node details

Primitives used for finite element simulation:

Frame width (Bf):

Visible insultation panel width (Bp):

Insulation panel thickness (Dp):
External boundary conditions:
Temperature:
Surface resistance:
Internal boundary conditions:

Temperature:
Surface resistance:
Humidity:

18398
113.45 mm
192.55 mm
28.00 mm

0.00 °C
0.040 m*K/W

20.00 °C
0.130 m*K/W

Results computed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

Internal/external temperature difference:

2D conductance (Lf2D):
Transmittance (Uf):

0.3525 W/mK
1.3577 W/m?K

12
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Caracteristici de performanta ale sistemului
Valori caracteristici de performanta

Familia de produse tip B: Fereastra cu 2 canate cu montant mobil cu sau fara ochiuri fixe

Fereastra cu 2 canate cu montant mobil: . !
Sei & oseed s E Fereastra 3 canate cu montant mobil:
oscilo-batant, batant, oscilo-batant

Fereastra 2 canate cu montant mobil:
batant, oscilo-batant
cu supralumina mobila

Caracteristica Descriere esantion testare Raport de incercare

Valoare sau clasa

Rezistenta la incarcarea

data de vant C5
Fereastra in doua canate cu Nr. 323-5749-2
Permeabilitatea la aer montant mobil /14.06.2021 4
batant + oscilo-batanta INCERC

L x H (1500mm x 1480mm)

Etanseitatea la apa

6A
Transmitanta termica A bl . Calcul _
(profile) nsamblu rama - cercevea e are Dartwin 1.36 W/mK
Frame composer
Performanta acustica Fereastra in doua canate tabelar

SREN 14351-1+4A2:2016 || ™in- 33 db(-1:-4)

Capacitatea de rezistenta

a dispozitivelor de siguranta 3 npdx

: Fereastra in doua canate Nr. 3159 .
jesea foc L x H (1000mm x 1200mm) AXA-CERT b; s2; d0

* - npd (no performance determined)
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Awatricn Derigs

EEamplast
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Caracteristici de performanta ale sistemului
Valori caracteristici de performanta

Familia de produse tip B: Rapoarte de incercare

Cod: F-PG-7.8-01, Ed. 4/Rev. 1
URBAN MINISTERUL CERCETARIL, INOVARII §1 DIGITALIZARN

INGD — — ——
1 C Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii ¢
INCER Urbanism si Dezvoltare Teritoriald Durabild URBAN-INCERC =

®
Laboratorul IYSISTIE de Cercetare Aplicati si Incercari in Constructii (THS)
Adresa: Str. Prof. Anton Sesan, nr. 37, lasi, 700048
Autorizatie Laborator grad I nr.3516/12:09.2019, eliberati de LS.C.
Laborator Acreditat RENAR SR ENTSO-17025 > Certificat LI 320/2018

APROBAT, \
Director General INCD ,,URBAN — INCERC”
Conf. univ. dr. arh. Vasile MEITA \
‘\\ SREN ISO IEC 170232015
4 CERTIFICAT DE ACREDITARE
/ L1320
L
RAPORT DE INCERCARE nr. 323 - 5749-2 / 14.06.2021
bilitiitii la aer, etanseititii la apd si rezistentei la incarcare din vant

1. Comanda client / Contract: 2054/ 11.11.2020 / ctr. 5749 din 2020

2. Denumirea obiectului de incercat: Fereastra din PVC, culoare alb, doua canate cu stulp, canat, dr.
oscilobatant, profil RAMPLAST seria 700

3. Client: DYNAMIC SELLING GROUP SA, Galati, Str. Frunzei, Nr. 106

4. Producitor: DYNAMIC SELLING GROUP SA, Galati, Str. Frunzei, Nr. 106

5. Identificarea metodei utilizate (Procedura Tehnica de Executie) /Standardul dupa care se efectueaza
incercarea:

SR EN 1026: 2016 - Ferestre si usi. Permeabilitare la acr. Metoda de incercare.

SR EN 1027 : 2016 - Ferestre si usi. Etanseitate la apd. Metoda de incercare.

SR EN 12211: 2016 - Ferestre si usi. Rezistenta la incarcare din vant. Metodi de incercare

SR EN 12207: 2017 - Ferestre si usi. Permeabilitatea la aer. Clasificare.

SR EN 12208: 2002 - Ferestre si usi. Etanseitatea la apa. Clasificare.

SR EN 12210: 2016 - Ferestre si usi. Rezistenta la incircare din vant. Clasificare

SR EN 14351-1+A2:2016 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta. Partea 1:
Ferestre si usi exterioare pentru pietoni, cu excepiia caracteristicilor de rezistentd la foc si etanseitate la
fum.

PTE IHS - 8/01.06, PTE-IHS-8/01.07 si PTE THS-8/01.17 — INCD URBAN INCERC — IASI

DY

e o o o o

6. Descrierea si identificarea obiectului de incercat:
Cod proba: IHS - 761 /E2/06.21

Nr. epruvete: |

Dimensiune epruveta: 1500 mm x 1480 mm
Suprafati probi: 2,22 mp

Raport de incercare nr. 323 - 5749-2 / 14.06.2021 pag.1/6
Ex. original/eopie nr.:

Sos. Pantelimon 26, 021652, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021.627.27.40; Fax: 021.255.18.52

mail: urban-incerc@incd.ro, www.incd.fo

PVC Extrusiontechnik

Cod: F-PG-7.8-01, Ed. 4/Rev. |
Verificarea mentinerii clasei de permeabilitate la acr: repetarea incercarilor de permeabilitate la aer
(diferenta maxima admisa este 20%):
Proba s-a mentinut in aceeasi clasi de permeabilitate Ia acr.

Faza 3 — testul de siguran(a - cu pulsatii (P3) in urmiitoarea secventi:

- Scadere respectiv crestere, in secvente egale de timp, de Ia 0 Pa la + 3000 Pa, mentinere la = 3000 Pa
timp 10s, revenire la 0 Pa in max. 10s. dupa care se verifica functionalitatea esantionului prin
deschiderea/inchiderea canaturilor.

Nu s-au constatat deformatii sau alteréri a capacititii de manevrare.

11. Incertitudinea de masurare: nu a fost solicitata de client.
12. *Opinii si interpretiri: -
* Punctul 12 nu este acoperit de acreditarea RENAR
Clasificare esantion incercat:

Clasa de permeabilitate la aer — 4
Clasa de etanseitate Ia apa - clasa 6A
Rezistenta la incarcare din vant - Clasa C5

i se referd numai la obiectul de incercat.
Raportul de incercare nu trebuie sa fie reprodus decat integral fird aprobarea scrisi a laboratorului ce a efectuat
incercarea.

Verificat
Sef laborator
dr. fiz. Monica CHERECHES

(/- dr. fiz. Monica CRERECHES

N

incheierea raportului de incercari.

Raport de incercare nr. 323 - 5749-2 / 14.06.2021 pag.6i6
Ex. origi jenr: /

§os. Pantolimon 268, 021652, Sector 2, Bucuresi, Tel: 021,627.27.40; Fax: 021.255.18.52; e-mail: urban-incerc@incd.fo, wvw.incd.ro
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Caracteristici de performanta ale sistemului
Valori caracteristici de performanta

Familia de produse tip C: Usi fereastra (usi de balcon)

Fereastra usa
oscilo-batanta

Fereastra usa
oscilo-batanta
cu montant

Fereastra usa
oscilo-batanta
cu montanti

cu baghete aplicate

Fereastra usa

Fereastra usa
oscilo-batanta

oscilo-batanta
cu supralumina

Caracteristica

Descriere esantion testare

Raport de incercare

Awatricn Derigs
PVC Extrusiontechnik

Valoare sau clasa

Rezistenta la incarcarea
data de vant

C5
Fereastra usa intr-un canat Nr. 324-5750-1
Permeabilitatea la aer oscilo-batanta /14.06.2021 4
L x H (850mm x 2050mm) INCERC
Etanseitatea la apa 6A
T itanta termica y Calcul
ransm(| anf'.‘? )erm|ca Ansamblu rama - cercevea - software Dartwin 1,36 W/m’K
profiie Frame composer

Performanta acustica

Fereastra intr-un canat

tabelar
SR EN 14351-1+A2:2016

min. 33 db(-1;-4)

Capacitatea de rezistenta
a dispozitivelor de siguranta

npd*

Reactia la foc

Fereastra in doua canate
L x H (1000mm x 1200mm)

Nr. 3159
AXA-CERT

b; s2; d0

* - npd (no performance determined)

15



Caracteristici de performanta ale sistemului
Valori caracteristici de performanta

Awatricn Derigs
PVC Extrusiontechnik

EEamplast
[ [ |

Familia de produse tip C: Rapoarte de incercare

Cod: F-PG-7.8-01, Ed. 4/Rev. 1 Cod: F-PG-7.8-01, Ed. 4/Rev. 1
3 Verificarea mentinerii clasci de permeabilitate la aer: repetarea incercirilor de permeabilitate Ia aer
(diferenta maxima admisa este 20%):
) Proba s-a menfinut in aceeasi clask de permeabilitate Ia aer.

URBAN MINISTERUL CERCETARII, INOVARII §1 DIGITALIZARN

1 C Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructi
INCER( Urbanism si Dezvoltare Teritoriald Durabild URBAN-INCERC

Faza 3 — testul e sigurana - cu pulsafii (P3) in urmiitoarea secventi:

" Scidere respectiv crestere, in secvene cgale de timp, de la 0 Pa la & 3000 Pa, menfinere la + 3000 Pa
timp 10s, revenire la 0 Pa in max. 10s. dupa care se verifica functionalitatea esantionului prin
deschiderea/inchiderea canaturilor.

Laboratorul IICUEISTIE de Cercetare Aplicata si ncerciri in Constructii (IHS) Nu s-au constatat deformatii sau alterari a capacitatii de manevrare.
Adresa: Str. Prof. Anton Sesan, nr. 37, Tasi, 700048 o . ot solc )
Autorizatie Laborator grad 1 nr.3516/12.09.2019, eliberati de L.S.C. 11. Incertitudinea de masurare: nu a fost solicitata de client.

Laborator Acreditat RENAR SR EN ISO 17025 — Certificat L1 320/2018 sl -

peuts 12. *Opinii si interpretiri: -
INCERCARE * Punctul 12 nu este acoperit de acreditarea RENAR

NSTRUCTH ¢ " " "
QSR e Clasificare esantion incercat:

" Clasa de permeabilitate la aer — 4
RE AR Clasa de etanseitate la apa - clasa 6A

Rezistenta la incarcare din vant - Clasa C5

APROBAT, s
Director General INGIX, URBAN - I\
Conf. univ. dr: gfh. V%{(l;cl&fl’"l]'\

SRENISO IEC 17¢

/S / . | NOTE:
\‘ Sl CERTIFICAT DE ACREDITARE Rezultatele incercarii se referd numai la obiectul de incercat.
Iz LLazo Raportul de incercare nu trebuie sa fie reprodus decét integral fird aprobarea scrisd a laboratorului ce a efectuat
Tr— fncercarca.
RAPORT DE INCERCARE nr. 324 - 5750-1 / 14.06.2021
P ilitatii la aer, etanseitatii la apd si rezistentei la incdrcare din vint
1. Comanda client / Contract: 2054/ 11.11.2020 / ctr. 5750 din 2020
2. Denumirea obiectului de incercat: Fereastra (usa de balcon) din PVC, culoare alb, un canat, dr. dr/i
oscilobatant, RAMPLAST scria 700
3. Client: DYNAMIC SELLING GROUP SA, Galati, Str. Frunzei, Nr. 106
4. Producitor: DYNAMIC SELLING GROUP SA, Galati, Str. Frunzei, Nr. 106
5. Identificarea metodel utilizate (Procedura Tehnica de Executic) /Standardul dupa care se efectucaza Vesificat
incercarea Sef laborator
o SREN 1026: 2016 - Ferestre si usi. Permeabilitare la acr. Metoda de incercare. dr. fiz. Monica CHERECHES
o SREN 1027 : 2016 - Ferestre i usi. Etanscitate I api. Metod de incercare. /// e i Monie CEERBOHES
o SREN 12211: 2016 - Ferestre si usi. Rezistenta la incarcare din vant. Metodd de incercare — AR ’
o SREN 12207: 2017 - Fercstre si usi. Permeabilitatea la aer. Clasificare. 7 //
o SREN 12208: 2002 - Ferestre i usi. Etanseitatea la apd. Clasificare. Incheierea raportului e incercari. A
o SREN 12210: 2016 - Ferestre si usi. Rezistenta la inciircare din vnt. Clasificare
o SREN 14351-1+A2:2016 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta. Partea |
Ferestre si usi exterioare pentru pietoni, cu exceptia caracteristicilor de rezistenta la foc si etanseitatc la
fum.
o PTETHS - 8/01.06, PTE-IHS-8/01.07 si PTE IHS-8/01.17 — INCD URBAN INCERC — IASI
6. Descrierea si identificarea obiectului de incercat:
Cod prob: THS - 761 /E3/06.21
Nr. cpruvete: 1
Dimensiune epruveta: 850 mm x 2050 mm
Suprafati proba: 1,74 mp
Raport de incercare nr. 324 - 5750-1 / 14.06.2021 pag.6/6
Ex. original/copie nr.: / -
‘§os. Pantelimon 266, 021852, Sector 2, Bucuresti, i :d.10, Wwww.incd.ro

Raport de incercare nr. 324 - 5750-1/ 14.06.2021 pag.1/6
Ex. original/eopie nr.: /

Sos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021.627.27.40; Fax: 021.255.18.52; e-mail: urban-incerc@incd.ro, wwww.incd.ro
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Awstricm Desiga
. - . . A PVC Extrusiontechnik
Caracteristici de performanta ale sistemului
Valori caracteristici de performanta

Familia de produse tip D: Usi pietonale intr-un canat

Usa intrare 1 canat Usa intrare 1 canat
cu montanti inclinati cu panou decorativ

Caracteristica Descriere esantion testare Raport de incercare
Rezistenta la incarcarea C5
data de vant
Permeabilitatea la aer R RpEts Intrun canat N;1?;12(?(;527O5201_2 3
L x H (950mm x 2100mm) INCERG
Etanseitatea la apa 6A
Transmitanta termica bl 5 Caleul .
(orofile) Ansamblu rama - cercevea - software Dartwin 1,35 W/m’K
Frame composer
Performanta acustica = = npd*
Capacitatea de rezistenta ) ) d
a dispozitivelor de siguranta np
. Fereastra in doua canate Nr. 3159 .
e L x H (1000mm x 1200mm) AXA-CERT b; s2;d0

* - npd (no performance determined)
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Caracteristici de performanta ale sistemului
Valori caracteristici de performanta

Familia de produse tip D: Rapoarte de incercare

Cod: F-PG-7.8-01, Ed. 4/Rev. 1

URBAN MINISTERUL CERCETARI, INOVARII $1 DIGITALIZARN
INCD

°
Laboratorul ICTEIETIE de Cercetare Aplicati si fncerciri in Construc
Adresa: Str. Prof. Anton Sesan, nr. 37, lasi, 700048
Autorizatie Laborator grad I nr.3516/12.09.2019, eliberati de LS.C.
Laborator Acreditat RENAR SR EN ISO 17025 — Certificat LI 320/2018

THS)

ditat pentru
INCERCARE

RE AR

Y SREN ISO IEC 17025:2
/ CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1320

APROBAT,
Director General INCD ,,URBAN - INC}
Conf. univ. dr. arh. Vasile MEITA

RAPORT DE INCERCARE nr. 325 - 5750-2 / 14.06.2021
bilitatii la aer, i la ap 20 i la incdl din vant

1. Comanda client / Contract: 2054/ 11.11.2020 / ctr. 5750 din 2020

2. Denumirea obiectului de incercat: Usa intrare din PVC, culoare alb, un canat, cu montant
orizontal, partea inferioara cu placa tip Weiss, prag din toc, profil RAMPLAST seria 700

3. Client: DYNAMIC SELLING GROUP SA, Galati, Str. Frunzei, Nr. 106

4. Producitor: DYNAMIC SELLING GROUP SA, Galati, Str. Frunzei, Nr. 106

5. Identificarea metodei utilizate (Procedura Tehnica de Executie) /Standardul dupa care se efectueaza
incercarea:

SR EN 1026: 2016 - Ferestre si usi. Permeabilitare la aer. Metoda de incercare.

SR EN 1027 : 2016 - Ferestre si usi. Etangeitate la apa. Metoda de incercare.

SR EN 12211: 2016 - Ferestre si usi. Rezistenta la incarcare din vant. Metoda de incercare

SR EN 12207: 2017 - Ferestre si usi. Permeabilitatea la acr. Clasificare.

SR EN 12208: 2002 - Ferestre si usi. Etangeitatea la apa. Clasificare.

SR EN 12210: 2016 - Ferestre si usi. Rezistenta la incércare din vant. Clasificare

SR EN 14351-1+A2:2016 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta. Partea 1:
Ferestre i usi exterioare pentru pietoni, cu exceptia caracteristicilor de rezistenta la foc §i etanseitate la

e o 0o 0 0 0 o

m.
e PTE IHS - 8/01.06, PTE-IHS-8/01.07 si PTE THS-8/01.17 — INCD URBAN INCERC - IASI
6. Descrierea si identificarea obiectului de incercat:

Cod probi: IHS - 761 /E4/06.21

Nr. epruvete: 1

Dimensiune epruveta: 950 mm x 2100 mm
Suprafati probi: 1,99 mp

Raport de incercare nr. 325 - 5750-2 / 14.06.2021 pag.1/6
Ex. original/eepie nr.: /

Sos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, Bucuresi, Tel: 021.627.27.40; Fax: 021.255.18.52;

ail: urban-incerc@incd. o, www.ncd.ro

PVC Extrusiontechnik

Cod:

-PG-7.8-01, Ed. 4/Rev. 1

Verificarea mentinerii clasci de permeabilitate la acr: repetarea incercirilor de permeabilitate la aer
(diferenta maxima admisa este 20%):

Proba s-a mentinut in aceeasi clasi de permeabilitate Ia aer.

Faza 3 — testul de siguranta - cu pulsatii (P3) in urmitoarea secventi:

ciidere respectiv crestere, in secvente egale de timp, de la 0 Pa la + 3000 Pa, mentinere la + 3000 Pa
timp 10s, revenire la 0 Pa in max. 10s. dupa care se verifica functionalitatea esantionului prin
deschiderea/inchiderea canaturilor.

Nu s-au constatat deformatii sau alterari a capacititii de manevrare.

11. Incertitudinea de masurare: nu a fost solicitata de client.

12. *Opinii si interpretiri: -
* Punctul 12 nu este acoperit de acreditarea RENAR
Clasificarc esantion incercat:
Clasa de permeabilitate Ia aer — 3

Clasa de etanseitate la apa - clasa 6A
Rezistenta la incarcare din vant - Clasa CS

NOTE:
Rezultatele incercirii s referd numai la obiectul de incercat.

Raportul de incercare nu trebuic si fie reprodus decat integral fird aprobarea s a laboratorului ce a efectuat

incercarea.

Verificat
Sef laborator
dr. fiz. Monica CHERECHES

-

ncheierea raportului de incercari.

Raport de incercare nr. 325 - 5750-2/ 14.06.2021 pag.6/6
Ex. origi jenr: |
Sos. Patelmn 266, 021652, Sector 2, Bucuregt, Tel: 021, ;o —— v
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Awstricm Desiga

Caracteristici de performanta ale sistemului

Valori caracteristici de performanta

Familia de produse tip D: Rapoarte de incercare

Project name: SOLID 700 -
S.70101+S.7020
2 (24mm)
Transmittance (Uf): 1.3473 W/m2K Internal T:
Conductance (Lf2D): 0.4116 W/mK  External T:
Frame length (Bf): 138.91 mm

PVC Extrusiontechnik

Frame
Simulator

Thermal transmittance (Uf) computation performed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

Node details

Primitives used for finite element simulation:
Frame width (Bf):
Visible insultation panel width (Bp):
Insulation panel thickness (Dp):
External boundary conditions:
Temperature:
Surface resistance:
Internal boundary conditions:
Temperature:
Surface resistance:
Humidity:

18575
138.91 mm
192.09 mm
24.00 mm

0.00 °C
0.040 m2K/W

20.00 °C
0.130 m?K/W

Results computed in accordance with EN ISO 10077-2:2012

Internal/external temperature difference:
2D conductance (Lf2D):
Transmittance (Uf):

0.4116 W/mK
1.3473 W/m2K
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Caracteristici de performanta ale sistemului
Valori caracteristici de performanta

EEamplast
[ [ |

Awatricn Derigs
PVC Extrusiontechnik

Transferul termic: Valori detaliate ale coeficientului Uw (Ud) in functie de caracteristicile vitrajelor utilizate

1.Fereastra intr-un canat LxH (1230 x 1480)mm x mm

f_) Aluminiu 2,21 1,51 1,44 1,37 1,30 1,23 117 1,10 1,03 0,96
=3 Uw

 Warm

© 2,11 1,41 1,35 1,28 1,21 1,14 1,07 1,00 0,93 0,86
= edge

2.Fereastra in doua canate cu montant mobil LxH (1800 x 1480)mm x mm

f_) Aluminiu 2,18 1,52 1,45 1,38 1,32 1,25 1,18 1,11 1,05 0,98
= Uw

=) Warm

D 2,08 1,42 1,35 1,28 1,22 1,15 1,08 1,02 0,95 0,88
= edge

3.Usa intrare intr-un canat LxH (1000 x 2100)mm x mm

Aluminiu 217 1,55 1,49 1,42 1,36 1,30 1,24 1,45 1,18 1,05
Ud

Warm

edge 2,08 1,45 1,39 ;88 1,26 1,20 1,14 1,08 1,02 0,95

*
*
x
ol
[<B]

=
c
©

i
D
[

= Uf reprezinta coeficientul de transfer termic al profilelor (W/m?K)

*x g reprezinta coeficientul de transfer termic al vitrajului (geam termoizolant) (W/m?K)

=+ |n functie de tipul materialului din care este confectionat distantierul dintre foile de geam (aluminiu cu coeficientul de
transfer termic liniar ¥=0,08W/mK sau material compozit (warm edge)¥=0,04W/mK)

Uw si Ud reprezinta valorile transferului termic pentru fereastra respectiv usa (W/m?’K)

Valorile au fost obtinute cu software-ul DARTWIN Frame composer in conformitate cu EN ISO 10077-2:2012

20
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